fonderie - matricage

M.C.T

Les cours des métaux et salaires — Décembre 2011

Indices Nov Oct Sep Aout Juil Juin Mai Avril Mars Fév Jan Dec
métaux 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10
A-SOU3-MB | 1731.25 | 17825 1845 1862.5 1840 1835 1877.5 1955 2010 2037.5 | 2028.75 | 1943.75
A-S12 3010 3080 3120 3170 3120 3150 3190 3170 3170 3160 3100 3000
A-S12U 2525 2585 2620 2650 2610 2660 2730 2780 2780 2780 2750 2620
Alu LME 2093.95 | 2200.78 | 2332.47 | 2425.98 | 2542.13 | 2583.32 | 2595.33 | 2685.04 | 2584.86 | 2531.33 | 2454.98 | 2366.45
US$
A-S10G 2965 3045 3080 3115 3100 3130 3170 3140 3140 3130 3080 2990
A-S13 3105 3170 3190 3210 3180 3210 3250 3220 3220 3210 3160 3070
A-S7G06 2985 3065 3100 3135 3120 3150 3190 3160 3160 3150 3100 3010
Cuivre Girm 5731 5518 6192 6460 6898 6440 6385 6730 6965 7391 7318 7068
Laiton base | 560.18 | 539.78 | 582.57 | 598.73 | 630.10 | 603.73 | 595.23 | 619.76 | 630.15 | 656.20 650 631.57
Laiton 657.18 | 636.78 | 67757 | 693.73 | 725.10 | 698.73 | 690.23 | 714.76 | 725.15 | 751.20 | 745.00 | 72457
complet
Laiton Fon 255.8 251.6 263.3 268.5 273.1 262.4 261.0 269.4 274.10 283.9 282.0 274.1
Zamak 5 2030 2030 | 2121.66 | 2289.03 | 2238.06 | 2150 | 2196.45 | 2310 | 2386.77 | 2480 | 2442.26 | 2317.74
ZincLME $ | 1922.73 | 1880.32 | 2099.61 | 2239.38 | 2418.37 | 2251.03 | 2180.13 | 2388.94 | 2370.68 | 2488.97 | 2382.60 | 2289.31
Argent €/kg | 784.73 | 749.61 | 889.34 | 903.88 | 854.38 | 797.41 | 824.17 | 935.04 | 821.75 | 724.83 | 684.02 | 713.10
Euro €/US$ | 1.3557 | 1.3707 | 1.3774 | 1.4343 | 1.4269 | 1.4392 1.433 1.442 1.3999 | 1.3653 | 1.3364 | 1.3232
A3700 107.7 107.2 106.7 106.2 105.8 105.5 105.1 104.6
FSD2/PSDB | 120.9 120.7 120.0 119.8 119.9 119.2 119.2 119.9 119 117.9 117 116
Moyennes Trimestrielles
Indices 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2009 2009
Métaux Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q3
A-S9U3-MB 1849.17 | 1889.17 | 2025.42 | 1942.92 | 1936.00 | 1953.33 | 1669.03 | 1378.83 | 1334.08
A-S12 3136.67 3170 3143.33 | 2916.67 2650 2665
A-S12U 2626.67 | 2723.33 2770 2700 2563.33 | 2565.00 | 2123.33 | 1850.00 | 1725.00
Alu LME 243353 | 2621.23 | 2523.72 | 2367.62 | 2106.97 | 2125.22 | 2194.11 | 2036.37 | 1842.17
A-S10G 3008.33 | 3146.67 | 3116.67 | 2913.33 | 2683.33 | 2745.00 | 2690.00 | 2426.67 | 2253.33
A-S13 3193.33 | 3226.67 | 3196.67 | 2983.33 | 2748.33 | 2810.00 | 2755.00 | 2491.67 | 2318.33
A-S7G06 3118.33 | 3166.67 | 3136.67 | 2933.33 | 2703.33 | 2765.00 | 2710.00 | 2446.67 | 2273.33
Cuivre Girm 6516.67 | 6518.33 | 7224.67 6509 5760.67 | 5673.91 | 5371.18 | 4635.03 | 4233.63
Laiton base 603.80 606.24 645.45 599.86 554.84 546.17 525,65 471.52 441.82
Laiton complet 698.80 701.24 740.45 692.86 647.84 639.17 618.65 564.52 534.82
Laiton Fon 268.30 264.27 280 260.07 240.83 235.33 224.00 201.47 188.00
Zamak 5 2216.25 | 2218.82 | 2436.34 | 2315.47 | 2209.94 | 2250.29 | 2293.67 | 2077.00 | 1815.67
Zinc LME US$ | 2252.45 | 2273.37 | 2414.08 | 2333.36 | 204124 | 2058.42 | 2311.23 | 2241.73 | 1786.57
Argent €/kg 882.53 852.21 743.53 626.32 471.83 463.97 393.39
Euro €/US$ 1.41 1.44 1.37 1.36 1.29 1.27 1.38 1.48 1.43
A3700 106.7 105.46 104.1 102.8 101.43 100.26 99.6 (100)

Description des indices métaux et salaires

Mots clefs :

A-S9U3-MB : aluminium fonderie DIN226/A380 — EN AC-46000 - NF EN 1706 moyenne mensuelle €/tonne- source Metal Bulletin.

A-S12 : aluminium EN AC - 44300 - NF EN 1706 source RecovCo - Affimet - prix premier jour du mois €/tonne.

A-S12U : aluminium fonderie ENAC-47100- NF EN 1706 — moyenne mensuelle €/tonne-

Alu LME : aluminium moyenne mensuelle contrat a 3 mois acheteur/vendeur US$/tonne.

A-S13: aluminium source RecovCo - Affimet Calypso 43X - prix premier jour du mois €/tonne.

A-S10G : aluminium source RecovCo - Affimet - prix premier jour du mois €/tonne.

A-S7G06 : aluminium source RecovCo - Affimet - prix premier jour du mois €/tonne.

Cuivre GIRM: Cuivre Cu-ETP - CW004A - NF EN 12165 - CuA1 moyenne mensuelle prix complet en €/1000 Kg

Laiton Base : Laiton de matricage CuZn39Pb2 — CW617N - NF EN 12165 - Source KME - moyenne mensuelle prix de base barre €/100 Kg
(H3100). Laiton Complet : Laiton de matricage CuzZn39Pb2 — CW617N - NF EN 12165 - moyenne mensuelle prix complet de la barre en
€/100 Kg (H1701). Laiton de base origine KME majoré de 95€ ou de 97€ les 100 kg.

Laiton Fon : Laiton de fonderie lingots CuzZn39 Pb1Al B - CB754S — NF EN 1982 - moyenne mensuelle prix complet en €/100 Kg (H1905).
Appliquez dessus la correction de I'indice (Ind x 24,70) / (115,4 x 10).

Zamak 5 : ZnAl4Cul - ZL0410 - NF EN1774 moyenne mensuelle faite par nos soins en €/Tonne a partir du H1621.

Zinc LME : zinc moyenne mensuelle contrat a 3 mois acheteur/vendeur US$/tonne.

Argent €/kg: cours de Londres 1* fixing - rmoyenne mensuelle source Cookson Clal en €/Kg, Prix base traitement de surface argenture.
Euro €/US$ : taux de conversion de I'EURO € / US $ moyenne mensuelle.

A3700 : indice du cout du travail tous salariés industrie mécanique et électrique remplace A3300 depuis décembre 2008. En décembre 2008 :
A3300=143, A3700=100. FSD2/PSDB: indice FSD 2 remplace les anciens PSD B, PSD C, et PSD T.

A-S9U3 AS9U3 Metal bulletin DIN226 A380 A-S12U AS12U A-S12 AS12 LME A-S13 AS13 A-S10G AS10G A-S7G06 AS7G06 Cuivre Cual Girm Laiton
CuZn39Pb2 CuzZn39Pb1AIB Zinc Zamak Zamak5 Argent Conversion €/US$ KME FSD2 PSDB A3700 A3300. MCT_Les_cours_des_metaux_decembre_2011.doc
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